ﬁlNVESTIGOS&&’

HOGSTADIET - GYMNASTIKSALSDEL

« Fuktmatningar
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* Mikrobprovtagning (golv, vaggar och tak) L] TS

* Undersokning av mangd av industriella mineralfibrer O 1 O

« Granskning av emissioner i limmade golvmaterial

* Asbestmaterialprovtagning g




INVESTIGO::

VAT TENSKADA

e Plastmattorna i duschutrymmena var otata (sprickor).
* Vatten har trangt in under plastmatta och ner i golvets isoleringsskikt.
* Vattnet har spridit sig in under gymnastiksalens golv.
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INVESTIGO::

ANDRA BELASTNINGAR PA LUFTEN

« Mangden industriella mineralfibrer ar stor i gymnastiksalen.
« Mangden fibrer i bada proverna var 6,9 fibrer/cm2 dd dtgardsgransen ar 0,2 fibrer/cm2.
e Harstammar sannolikt av akustikmaterialeti tak och pd vaggar.

* Finns emissionsskador i limmade golvytor (VOC:er belastar inomhusluften).
* Den aldre gymnastiksalsmattan.

* Finns mikrobskador i vagg mot mark och i golv.
« Vagg mot mark markerat med rott.
* Mikrobskador i golv markerat med gult.
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